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Trpezarijski sto Junior
Proizvoda¢ ili uvoznik SZR “Vin'
Manufacturer or importer ul. Nomanica
16000 Leskovac
Podnosilac zahteva ISIIZIIETOIX;IIIlica
Applicant .
£p 16000 Leskovac

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA

Osnovni  Strozi Posebno strogi
USLOVI  KVALITETA O-1 O-I o

IZDRZLITVOST X
OTPORNOST POVRSINE 4
KVALITET MATERIJALA X

I IZRADE

ZAKLJUCAK! Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrdeno je da
proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS D.E2.104i D.E2.104/1
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Test report No. Page:
REZULTATI KONTROLISANJA
TEHNICKI PODACI ZA NAMESTAJ: Trpezarijski sto Junior
Grupa:
MATERIJAL: Medijapan, furnir bukov, bukovo masivno drvo, lepak: baje, poliuretanski lak, okov — metalni
klizaéi.
SOCRH oo PR Dl sl Rezultati kontrolisanja Aen Ispunjeni uslovi
D.E2.1041 104/1 19 [ ustovi b
FUNKCIONALNOST:
l.a) visina stola 75cm X
b) rastojanje pod-sarg 66cm X
¢) rastojanje izmedu nogu (duZina-Sirina) 67/67 cm X
d) Sirina (ili precnik) 80 cm b
e) duzina (nerazvucena-razvucena) 80-116 cm X
f) rastoj. od noge do ivice izvucene ploce cm
2.a) STABILNOST: nerazvucene ploce 50/50 N X
razvucene ploce 40N X
b) KRUTOST: nerazvucene ploce 10/10/2 mm X
razvucene ploce 11/3 mm X
IZDRZLJIVOST: Q-III | Q-IT | Q-1
3.a) Cvrstoca konstrukceije 12500 ciklusa X
b) trajnost fijoka ciklusa
OTPORNOST POVRSINE:
4.a) na vodu: ploca / ostali vidljivi delovi 24h/ 1 X
b) na mast: ploc¢a / ostali vidljivi delovi 24h/ 24h X
mast na izgrebanoj povr3ini 24 h X
¢) na alkohol 16 h X
d) na kafu 16 h %
e) na toplotu (toplota + vlaga) 85° 85¢° %
f) na aceton 2 min.
g) na grebanje TN X
Istaknuti Manje
KVALITET MATERIJALA 1 IZRADE: delovi ist. del.
5.a) drvo i drvni materijali, metal, plastika, staklo A B X
b) materijali za povriinsku obradu @ & X
¢) mere 1 uglovi B B X
d) savijeni, reljefni, tokareni, krivolinijski delovi
€) spojevi, sastavi A B X
f) furniranje - oblaganje A B X
g) ivice B [ X
h) fijoke, hod fioke
1) zakrivljenost i vitoperenost ploc¢a A © X
j) ploce na izvlacenje A X
k) ujednaenost obrade povréina A B X
1) brusenje A B X
m) povriinska obrada A B X
n) okivanje B X
Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS-a i usaglaseno, slovima za izradu i isporuku SRPS D.E2.104 i 104/1
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